
含量(以CuSO·5HO计) ≥99.0% 99.9%

pH值(50g/L，25℃) 3.5～4.5 合格

水不溶物 ≤0.005% ＜0.005%

氯化物(Cl) ≤0.002% ＜0.002%

铝(Al) ≤0.003% ＜0.003%

钙(Ca) ≤0.001% ＜0.001%

锰(Mn) ≤0.002% ＜0.002%

铁(Fe) ≤0.002% ＜0.002%

钴(Co) ≤0.0005% ＜0.0005%

镍(Ni) ≤0.0005% ＜0.0005%

锌(Zn) ≤0.002% ＜0.002%

砷(As) ≤0.0005% ＜0.0005%

铅(Pb) ≤0.001% ＜0.001%
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